— m Area Anardi, n® 5

20730 AZPEITIA (Guipuzroa)

o

Y N AN e I A Q4AEMNTA
3 816800 - Fax: 943 816074

emco@icidemaco.es

w.cidemco.es

" VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ, S.L.
W POL. IND. RIO VINOLOPO, 03630 SAX (ALICANTE)
|| 25671

ENSAYO RESULTADO

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE
. TRANSMISION TERMICA «U» 2,0 wim
' (UNE EN 1SO 10077-2:2008)
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Certificado de Ensayos

¥ 13 de Setiembre de 2010

Todas las cotas estan en mm. Se ha considerado que el cajén de persiana est4 en contacto d S 7< /
con un material de relleno de 60 mm de espesor. La modificacién de esta cota puede "
cambiar el coeficients de transmisién térmica, U. El resultado recogido en este cerificado
solo se refiere af material recibido y sometido a validacién en este Centro de Investigacién.
Este certificado no podra ser rapraducido sin la autorizacién expresa de CIDEMCO, excepto
cuando lo sea de forma Integra.




